
1.introducere

Prezentul raport de clasricare definette dasilcarea produsului Fen可 321 conform procedurilor

prevう zute de standardul NF EN 13501-1:2007.

CLASIF:CAREA PENTRU REAC丁 :A LA FOC

CONFORM STANDARDULUI NF EN 13501‐ 1:2007
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Sponsor:

Denumirea produsului:

Numirul raportulua de clasificare:

Numirulemisiei:

Perioada valabilitilii :

E09/09 Revizia c din data de 30.08.2013

Dosarul L777lO2lO97 A- Pagina U5

Raport de clasificare pentru reaclia la foc

Sia S:LK PLASTER GROup

Balta lela 27

LV‐1055 RIGA

LetOnia

Re::ef 321

1777ノ02/097A‐ 1

1

5 aniincepand de la data de 07.05.2014

prezentul raport de clasificare cuprinde cinci pagini gi poate fi utilizat sau reprodus numai ?n totalitate
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3.RapOarte de testare,i rezuitatele testeior pentru iuStificarea acestei clasificう
ri

3.1.Rap● arte de testare

Denumirea
laboratorului

CREPIIⅥ

CREPirⅥ

Denurnirea
sponsorului

Numirulde referinf5
al raportului

Metoda de testare,i

dataノ regu:ile priVind

domeniul de aplicare

,i data

NF EN 13823

Februarie 2013

NF EN 13823

Februarie 2013

SILK PLASTER GROUP RE SE 1777/02/097A

SILK PLASTER GROUP RE SE 1777/02/097A

3"2. Rezultatele testelor

Metoda de testare Parametru

Atingerea reperului la 150

NF EN lso 1192s-2 aprinuerffiartieide
filtru

FIGRA (0,2 MJlin Ws
FIGRA(0,4 MJ)Tn Ws

Propagarea flScirii P6n5

NF EN tgg23 la marginea egantionului
THR 600sin MJ

SMOGMin m?s2

TSP 600s in m2

Picituri/particule aPrinse

Rezultate

Parametru conformitate
contrnuu - cu oaramelrul
medie (m)

Nu Conform

Nu

130′8

69′8

Nu

l′9

0

17′ 2

Nu

Numirultestelor

6 teste,,aplicalie
margine" gi 6 teste

,,a pl icaf ie suprafaf i"

3 teste

Conform

Conform

Contor*

(-) inseamni ,Nu este cazul"

prezentul raport de clasificare cuprinde cinci pagini Si poate fi utilizat sau reprodus numai in totalitate

鶴



E09/09 Revizia C din data de 30.08.201-3

Dosarut L777 lO2lA97 A - P agina 415

fr. d. htfr 'qE:jll{::*. 
(;4{*,

..ffi1drye. uqs <1:ri
l.l 01":liL6lSt f{! li!-l}+l"l{Iil

4. Clasificarea gi domeniile de aplicare

4.1. Referinla clasificirii

Prezenta clasificare s-a realizat conform standardului NF EN 13501-1:2007

4.2. Clasificarea

produsul Retiel 327 a fost clasificat in funclie de reaclia acestuia la foc: C.

Clasificarea suplimentari in functrie de produqia de fum este: s1.

Clasificarea suplimentard in funclie de picdturile/particule aprinse este: dO.

Forma clasificirii reacliei ta foc pentru produsele de construclie, cu exceptia pardoselilor 9i

produselor de izolare termicS pentru conductele lineare este:

Comportamentul la foc
c

Cu alte cuvinte, C- s1, d0

Produclia de fum
s1

Piciturile aprinse
d0

prezentul raport de clasificare cuprinde cinci pagini gi poate fi utilizat sau reprodus numaiTn totalitate
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4.3. Domeniul de aplicare

prezenta clasificare este valabil6 pentru urmitorii parametri privind produsul:

Culoare: albi

Clasificarea este valabili pentru urmitoarele condilii de utilizare final6:

pe substrat din placi de ghips-carton cu densitate de cel pulin 700 kg/tn' 5i o grosime de cel

pufin 12,5 mm reprezentativ pentru toate substraturile de o calitate minimi A2-s1,d0.

Grosime:

Densitate:

Greutate pe suPrafali:

5. Limitiri

Prezentul document de clasificare

produsului.

Semnat de
Semnitura persoanei care a realizat
clasificarea

Thomas TURF

lnginer
Se m ndtu rd i ndescifrabild

2mm

110 kg/m3 (declarati)

22o glm2 {calculati)

nu reprezinti o aprobare 5i nici o atestare a tipului

Aprobat de
Semnitura persoanei care autori zeazd

prezentul raport

Skander KHELIFI

Responsabil Tehnic

Se m ndturd i ndescifrabild

prezentul raport de clasificare cuprinde cinci pagini gi poate fi utilizat sau reprodus numai in totalitate
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Destinatar

SOCiCtAtCA 5IA SILK PIASTER GROUP

Numele: Nicolay ArutYunov
Adresa: Balta iela 27

Cod pogtal: LV-1055 Oragul: Riga

Pagina l din 1 Jara: Letonia

standardul testului: NF EN lso tl9z5-2:2oL3:lnflamabilitatea produselor de construdii supuse a4iunii directe a flScirii

Test acreditat COFRAC: Acreditarea COFRAC ateste competenla laboratoarelor numai pentru testele acoperite de acreditare

Produsul testat

Denumirea: Relief 321

Descrierea: Adeziv compus din soia gi fibre de celulozd care trebuie preparat in solutie apoas5 pentru aplicarea decorativi pe

pereli 9i plafoane

;;rH;;;; *ul.'* 5 (declarati) Greutate pe suprafa!6: 220 s/m2 (calculatd)

Grosime:2 mm
Dimensiuni: 250 mm x 9O mm x 2 mm

Cond'rfionare: 23 !2"C,5015% HR

Aplicarea finali a produsului: acoperire pentru pereli

Producitor: Sia Silk GrouP

se dtroge otenfio asupro foptului cd rezukotele oblinute cu egantionul core foce obiectul prezentului roport de testore nu pot fi
generolizate fdrd justificareo comcterului reprezentotiv ol eSantioonelor 5i testelor-

Rezuftatele testului privesc doar comportamentul e$ontioanelor unui produsin conditiile speciale de testore; ocesteo nu sunt

destinote a fi singurul criteriu de evoluore a pericolului de incendiu prezentot de produsin timpul utilizdrii-

Rezultate

Data testului1 07.05.2014 Receplia egantionului : 07 .04.2014

Testu1 1 Testu1 2

Sensu:1

Testui 3       Testu1 4 Testu1 5 Testu1 6

Testul de propagare a flicirii (marginef

Nu Nu Nu

Nu Nu Nu

Nu          Nu         Nu
Nu          Nu         Nu

Nu este cazu:  Nu eSte cazul  Nu este cazul

Nu          Nu          Nu

5gm″aty商 ゎdex」
"わ

膚

sem″Jtuだ わdescⅢab薦

condiliile de expunere: Expunerea suprafe{ei 9i marginii la flacSrd timp de 30 s

Substrat gi modul de fixare: Placd de ghips-carton, intins cu mistria

Observatii: MaterialulindeplineSte cerinlele standardului NF EN ISO 17925-2

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul ttu este cazul Nu este cazul

Nu Nu Nu Nu Nu Nu

E din data de 16.12.2013

Raport de testare nr. RE 3E t777lO2/O97 A

Data emiterii: 07.05.2014
Responsabil: Skander KHELIFI

Referinla dumneavoastri: plati in avans

Data comenzii: nu este cazul

lnflamare
Flac5ra atinge 150 mm

Timpul de atingere 150 mm
Aprinderea hartiei de filtru

lnflamare
Flacira atinge 150 mm

Timpul de atingere l5O mm
Aprinderea h5rtiei de liltru

丁.TURF
Responsabilui testului

S.KHELIFl

Responsabil Tehnic

Testul de propagare a flicdrii (margine)

Nu Nu Nu

Nu Nu Nu

Nu          Nu          Nu
Nu           Nu           Nu

Nu eSte cazu:   Nu este cazul   Nu este cazul

Nu          Nu          Nu

E09/05 rev.E din data de 16.12.2013



Raport de testare nr. RE 3E t777lo2lw7 A Destinatar

Data emiterii: 07.05.2014 Societatea SIA SILK PLASTER GROUP

Responsabil: skander KHELIFI Numele: Nicolay Arutyunov

Referinla dumneavoastra: plati in avans Adresa: Balta iela 27

Data comenzii: nu este cazul Cod pogtal; LV-1055 Ora'ul: Riga

Pagina l din 6 Jara: Letonia

Standardul testului: NF EN 13823:2013: Teste de readie la foc a produselor de construdii.
produse de constru4ii, cu excepfia pardoselilor expuse la o sarcind termici de un obiect izolat in foc'

Test acreditat coFRAC: Acreditarea coFRAC atest5 competenta laboratoarelor numai pentru testele acoperite de acreditare

Produsul testat

Denumirea: Relief 321
Des$ierea: Adeziv compus din soia 9i fibre de celulozd care trebuie preparat in solufie apoas6 pentru aplicarea decorativi pe

pereti $i plafoane

Densitate: 110 kg/m3 t 5 (declaratd)

Greutate pe suprafa[5: 22O g/mz (calculatS]

Grosime:2 mm

Observatii: a se utiliza cu 7 kg de api
Dimensiuni:495 mm x 15OO mm x2 mm 5i 10fi) mm x 15(X) mm x 2 mm

Condfiionare: 23 t2"C,50t5% HR

Recepfia egantionului: 07.O4.2OL4

Modul de fixare 9i tipul de substrat: Placi de ghips-carton, intins cu mistria

Producitor: Sia Silk GrouP

se atroge otenfio osupra faptului cd rezukotele oblinute cu etontionul care face obieclul prezentului raport de testore nu pot ft
generolizote Idrd justificoreo corocterului reprezentotiv ol esontioonelor $i testelor.

Rezultatele testului privex door comportomentul e$ontioanelor unui produsin condiliile specifice de testqre; scestea nu sunt

destinote o fi singurul crikriu de evoluore a pericolului potenliol de contribugie lo incendiu prezentat de produsin timpul

utilizdrii.

Rezultate

Data testului:07.05.2014 Receplia epantionului : A7 .O4.2O!4

FlGRAo.zvu (Ws)
FIGR&aar (Ws)
sMoGRA (r'lr')

THR6oo, (MJ)

TSP6oo, (m2)

Medille testulul

130,8

69′ 8

0

1,9

17′ 2

Observatii: /

E09/05 rev.E din data de 16.12.2013
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Grosime {mm}
Densitate (felmt)

Greutatea pe suprafali (g/m')
FlGRfu,ztar (Ws)
flenAo,+ur {Ws}
SMoGRA (.'/s')

THRGm. (MJ)

TSP6oo, (m2)

Propagare p6ni la margine

Cdderea reziduurilor/piciturilor
aprinse 3 10s

Ciderea reziduurilor/picdturilor
aprinse > 10s

Aparilia aPrinderii

Cdderea reziduurilor tn afara

zonei de ardere

Defect de fixare pe egantion / Pe

Perete
Deformarea / ciderea

egantionului
Producfie de fum

Observa1ii: /

RE 3E 1777/02/097A

2 din 6

Nu a fost atins Pragul
1,8

19,7

Nu a fost atins pragul

7,9

L7,L

Testu1 3

2

110

220

192′3

6■9

Nu a fost atins pragul

2,1

1■8

Rezultatele testului

Testu1 1

2

110

220

103

5町8

Testu1 2

2

110

220

97′1
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0,DOBOSZ
RespOnsabilul testului

S.KHELiFl

Responsabilttehnic

RE 3E 1777/02/097A

6 din 6
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